bel allen Wettern

Frischer und junger Beton reagiert empfindlich sowohl auf tiefe als auch auf hohe Temperaturen.
Das Betonieren bei extremen Witterungsbedingungen erfordert deshalb besondere MaBnahmen -
sowohl bei der Bestellung des Betons als auch bei dessen Verarbeitung und der Nachbehandlung.
Nicht zuletzt sollten derartige Baustellen gut vorbereitet und geplant werden.

eton ist duBeren Angriffen, beispiels-
B weise durch Umwelteinfliisse und in-

neren Angriffen, durch Bestandteile
im Beton, ausgesetzt — diesen muss er en-
gegenwirken kdnnen. Dass er das kann, be-
einflusst zum einen der Betonhersteller, der
die Eigenschaften des Betons im Werk so
einstellen muss, dass die Bedingungen flr
ein dauerhaftes Bauwerk erflllt werden.
Der Hersteller garantiert dann fur die Eigen-
schaften des Betons, die bei ihm bestellt
wurden. Doch auch der Verwender auf der
Baustelle beeinflusst die spateren Eigen-
schaften des Betonbauteils. Er ist daflir ver-
antwortlich, den Beton richtig einzubauen
und ausreichend nachzubehandeln. Bei die-
ser Betrachtungsweise wird von einem ,,Be-
ton nach Eigenschaften” gesprochen. Daran
zeigt sich bereits die Bedeutung der Schnitt-
stelle zwischen Betonhersteller und Ver-
wender deutlich. Der Verwender muss sei-
ne Anforderungen an den Beton aus techni-
scher Sicht beim Betonhersteller genau
beschreiben kénnen.
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Um die gewlinschten Eigenschaften dann
zu erreichen, sind bestimmte Zusammenset-
zungen erforderlich, die beispielsweise in
den Expositionsklassen hinterlegt sind. Beton
hat sich von einem 3-Stoff-System zum
6-Stoff-System entwickelt. Zement, Wasser
und Gesteinskornung (Kies, Sand) kdnnen
heute erganzt werden durch Zusatzmittel,
Zusatzstoffe und Fasern. Zusatzmittel, wie
FlieBmittel und Verzogerer, werden in kleinen
Mengen dem Beton zugegeben und kdnnen
die Frisch- und Festbetoneigenschaften be-
einflussen. Auch Zusatzstoffe verandern die
Frisch- und Festbetoneigenschaften, werden
im Unterschied zu den Zusatzmitteln aber in
groBen Mengen zugegeben. Dazu gehdren
unter anderem Flugasche, Kalksteinmehl und
Farbpigmente.

Viele Eigenschaften des Betons kénnen
Uber den Wasser-Zement-Wert (W/Z) abge-
leitet werden. Der W/Z-Wert ist das Verhalt-
nis zwischen Wasser und Zement in einem
definierten Volumen. Zwischen Wasser und
Zement findet eine chemische Reaktion statt:

die Hydratation. Aus dem Zementleim, dem
Gemisch von Wasser und Zement, entsteht
Zementstein, der die Gesteinskornung ein-
bettet. Dabei wird Warme freigesetzt.

Bei einem W/Z-Wert von 0,4 geht man von
einer vollstandigen Hydratation aus. Bei nied-
rigen W/Z-Werten kann dar Zement nicht
vollstandig hydratisieren und bei W/z-Werten
groBer als 0,4 ist mehr Wasser enthalten, als
fur die Hydratation bendtigt wird. Das Uber-
schussige Wasser hinterlasst nach der Ver-
dunstung Kapillarporen — der Beton ist poros.
Folgende Eigenschaften werden durch stei-
gende Porositat beeinflusst:

1 Zunahme des Schwindens,

1 Abnahme der Festigkeit,

1 geringerer Frostwiderstand,

1 hohe Wasserdurchlassigkeit,

1 starkeres Eindringen von aggressiven Me-
dien sowie

1 geringerer Korrosionsschutz der Beweh-
rung.

Besonders das Schwinden ist auch bei
nicht sachgerechter Verarbeitung und
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Nachbehandlung als Erstes in Form von
Schwindrissen festzustellen. Unkontrollier-
te Wasserzugabe zum Beton auf der Bau-
stelle fuhrt zur Erhéhung des W/zZ-Wertes
und ebenfalls zu den Veranderungen in den
Eigenschaften des Betons.

Wahrend des Einbaus durchlauft der Be-
ton drei Phasen: Aus dem Frischbeton wird
junger Beton und schlieBlich Festbeton (sie-
he Abbildung 1, Seite 40). Mit dem Frisch-
beton werden die wesentlichen Vorausset-
zungen fir die Eigenschaften des Festbe-
tons geschaffen, die in der Phase des jungen
Betons dann entwickelt werden.Treten da-
bei Storungen auf, wirkt sich dies auf die
Festbetoneigenschaften aus. Deshalb mis-
sen vor allem in dieser Phase SchutzmaB-
nahmen durchgeflihrt werden.

FUr den Landschaftsgartner spielen alle
drei Phasen eine wichtige Rolle. Das beginnt
bei der richtigen Betonbestellung. Der Beton
muss nicht nach dem W/z-Wert bestellt wer-
den, sondern Uber Eigenschaften, in denen
auch der W/zZ-Wert hinterlegt ist. Die wich-
tigsten Eigenschaften sind in der folgenden
Ubersicht mit einem Beispiel angegeben:

1 Expositionsklasse XCO,

1 Druckfestigkeitsklasse C12/15,
I Konsistenzklasse C1 und

1 GroBtkorn 8 mm.

Die Expositionsklasse X0 steht fiir Bau-
teile ohne Bewehrung und ohne Frostangriff.
C12/15 weist eine charakteristische Druck-
festigkeit (friiher: Nennfestigkeit) am Wiirfel
mit einer Kantenldnge von 150mm von 15N/
mm? nach 28 Tagen auf. Die ,12 N/mm?2"
stehen fiur eine Priifung am zylinder, der die
Abmessungen von 300mm in der Hohe und
einen Durchmesser von 150 mm aufweist.
Die Konsistenzklasse C1 driickt aus, dass
der Beton eine steife Konsistenz aufweist
und mit dem VerdichtungsmaB gemessen
wurde. Zusatzliche Informationen kdnnen
fur den Betonhersteller noch bei kleinen
Bauvorhaben sein:

I die Festigkeitsentwicklung des Betons
(schnell, mittel, langsam) sowie

I das verzOgerte Ansteifen, beispielsweise
eine Verzogerungszeit von 3 Stunden.

Diese bisherigen Ausfiihrungen beziehen
sich auf Transportbeton, der in einem Werk
hergestellt wird und auf die Baustelle trans-
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1 Soll bei winterlichen Bedingungen
betoniert werden, miissen geeignete
Vorkehrungen getroffen werden.

2 Frischer Beton darf vor dem Erhédrten
keinesfalls gefrieren und muss
entsprechend geschiitzt werden.

3 Die Temperatur des Frischbetons
spielt eine wesentliche Rolle - sie darf
30°C nicht iiberschreiten.

portiert wird. Der Beton kann in Fahrmi-
schern oder mit Fahrzeugen ohne Mischer
oder Ruhrgeréat auf die Baustelle transpor-
tiert werden. Letzteres ist meist anzutreffen,
wenn der Beton vom Verwender im Beton-
werk abgeholt wird. Bei Fahrzeugen ohne
Ruhrwerk hat 45 Minuten nach Wasserzu-
gabe zum Zement der Beton auf der Bau-
stelle entladen und verarbeitet zu sein. Die
Angabe des Zeitpunkts der Wasserzugabe
ist auf dem Lieferschein ausgedruckt und
kann nachvollzogen werden. Der Einfluss
der Witterungsverhaltnisse ist bei diesem
Transport besonders zu beachten.

Auf der Baustelle kommen haufig auch
Fertigprodukte zum Einsatz, in den Regel-
werken werden sie als Trockenbeton be-
zeichnet. Auch bei diesen Produkten ist von
einem ,Beton nach Eigenschaften” auszu-
gehen. Sie werden auf der Baustelle mit
Wasser aufgemischt. Wichtig ist dabei, die
Festlegungen hinsichtlich der Wasserzuga-
be auf den Verpackungen oder technischen
Merkblattern der Hersteller einzuhalten. Nur
so kdnnen die angegebenen Eigenschaften
am Bauteil erreicht werden.

«
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Solche Schwindrisse konnen entstehen, wenn der Beton nur unzureichend
nachbehandelt wird und dadurch zu schnell austrocknet.

Abbildung 1: Phasen des Betons

Herstellen,
Fordern und

Verarbeiten

Nachbehandeln

MM

Tabelle 1: Frischbetontemperatur in Abhangigkeit von der

Lufttemperatur nach DIN 1045-3

Lufttemperatur Frischbetontemperatur
. +5°C allgemein
Mindestens -3°C _ B
+10°C  bei Zementgehalt < 240 kg/m?, bei LH-Zement
Unter -3°C +10°C  mindestens
Uber +30°C <30°C

Tabelle 2: Mindestdauer der Nachbehandlung von Beton*

1

2

|

3

|

4

Nr. | Frischbetontemperatur 9, zum

Mindestdauer der Nachbehandlung in Tagen

Festigkeitsentwicklung des Beton

Zeitpunkt des Betoneinbaus "= femz / femzs
schnell mittel langsam
r>0,50 r>0,30 r>0,15
1 94> 15°C 1 2 4
2 10°C < 8, < 15°C 2 4 7
3 5°C < 8, < 10°C 4 8 14

*bei den Expositionsklassen XC2, XC3, XC4 und XF1 in Abhangigkeit der Frischbetontemperatur nach DIN1045-3
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Gebaut wird sommers wie winters, also
bei Temperaturen im Minusbereich oder
wesentlich tiber 30°C. In vielen Bauablauf-
planungen wird jedoch vergessen, dass
dadurch teilweise Unterbrechungen erfor-
derlich sind. Die Tabelle 1 zeigt die Abhan-
gigkeiten von Frischbeton- und Lufttempe-
raturen, die beim Betoneinbau zu beachten
sind. Damit werden Grenzen angegeben, in
denen eine Verarbeitung maglich ist. Die
Betonhersteller halten Sommer- und Win-
terrezepturen vor, um auf die unterschied-
lichen Temperaturen reagieren zu kdnnen
- dabei variiert die Zusammensetzung des
Betons. Diese Betone missen nicht bestellt
werden, sondern werden seitens des Her-
stellers je nach den Witterungsbedingungen
eingesetzt.

Bei groBen Bauvorhaben oder speziellen
Bauten wie Wasserbau- oder Tunnelbauwer-
ken sind fur den Frischbeton Temperatur-
begrenzungen vorgeschrieben und in Re-
gelwerken hinterlegt. Bei kleinen Bauvorha-
ben spielt dies kaum eine Rolle. Um ein
qualitatsgerechtes Bauwerk abzuliefern,
sollten dennoch bestimmte Randbedingun-
gen im Bauablauf berticksichtigt werden.

WENN DIE TEMPERATUREN
UBER 30°C KLETTERN

Die Frischbetontemperatur sollte 30°C nicht
Uberschreiten. Sollte dies dennoch der Fall
sein, missen auf der Baustelle sofort geeig-
nete MaBnhahmen eingeleitet werden. Der
Beton muss dann noch intensiver gegen das
Austrocknen geschitzt werden, als bei Tem-
peraturen unterhalb von 30°C. Um einer
Schéadigung der freien Betonflachen frischer
und junger Bauteile durch Rissbildung und
Feuchtigkeitsverlust zu begegnen, muss der
Beton sofort nach der Herstellung bezie-
hungsweise nach dem Ausschalen in geeig-
neter Form nachbehandelt werden. Der
kritische Zeitbereich fur die Entstehung von
Frihschwindrissen beginnt oft bereits eine
Stunde nach dem Herstellen und kann wei-
tere 4 bis 16 Stunden andauern.

Der Betonhersteller hat die Mdglichkeit,
die Frischbetontemperatur unterhalb von
30°C zu senken. Der Verwender muss dann
jedoch die erhéhten Kosten des Betonkiih-
lens tragen. Diese Festlegungen sind in den
AGBs der Betonhersteller zu finden. Die
Senkung der Frischbetontemperatur erfolgt
unter anderem durch Kilhlung der Gesteins-
kornung, durch die Verwendung von Scher-
beneis als Zugabewasser oder durch Kiih-

lung des Frischbetons mit fllissigem Stick-
stoff. Diese Methoden werden vor allem
dann angewendet, wenn groBe Betonagen
erforderlich sind und keine Verschiebung
der Betonarbeiten maoglich ist, um die Tem-
peraturgrenzen einzuhalten.

Seitens der Bauausflihrenden kann dies
beispielsweise umgangen werden, indem
der Betoneinbau auf die spaten Abendstun-
den verlegt wird — die Abklihlung der Luft-
temperatur kommt dann dem beginnenden
Erhartungsprozess des Betons zugute. Da-
raber hinaus sollten lange Transportwege
vermieden werden. Um den Beton auch
nach 45 beziehungsweise 90 Minuten noch
verarbeiten zu kénnen, besteht die Mdglich-
keit, einen verzogerten Beton zu verwen-
den. Eine dreistlindige Verzdgerung ist ohne
erweiterte Erstprifung am Beton maoglich.
Das heiBt, der Beton aus dem Beispiel kann
dann nach Wasserzugabe zum Zement in-
nerhalb 3,75h verarbeitet werden. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass die Konsistenz,
die flir die Verarbeitbarkeit steht, zu diesem
Zeitpunkt so noch vorhanden ist, wie bei
Anlieferung oder bei Abholung aus dem
Betonwerk. Mit der Verzogerung des Betons
wird erreicht, dass die Erstarrung des Be-
tons nicht beginnt und erst nach der Verzo-
gerungszeit einsetzt (siehe Bild 4). Die Wir-
kung der Verzogerer ist vom Beton und von
den Temperaturen abhangig, sodass die
Verarbeitbarkeit auch kiirzer ausfallen kann.
Deshalb sollten bei der Verarbeitung nicht
die Extremzeiten genutzt werden.

Bis zum Einbau sollte der Beton geschiitzt
werden, beispielsweise durch Abdecken mit
Folien. Eine Wasserzugabe ist zu vermeiden,
da zwar die Verarbeitbarkeit des Betons ver-
bessert wird, aber durch Anderung des W/z-
Wertes die Festbetoneigenschaften ver-
schlechtert werden. Die Nachbehandlung
muss stets durchgefiihrt werden.

MASSNAHMEN BEI
TEMPERATUREN UNTER -3°C

Gefriert frischer Beton vor dem Einsetzen
der Erhartung, so kann dies unter Umstan-
den zu Schéaden fuhren. Der Beton muss
geschitzt werden, um Schaden zu verhin-
dern.Wenn die Betonage nicht verschiebbar
ist, dann sollten einige Dinge beachtet wer-
den. Wichtig ist, die in der Tabelle 1 ange-
geben Frischbetontemperaturen einzuhal-
ten. wahrend des Transports, des Einbaus
und der FOrderung des Betons treten Tem-
peraturverluste ein, deshalb ist darauf zu

achten, dass die Frischbetontemperatur
ausreichend ist, um das Gefrieren des Be-
tons schon in dieser Phase zu verhindern.
Wird bei Lufttemperaturen unter -3°C ge-
arbeitet, so hat die Frischbetontemperatur
beim Einbringen mindestens 10°C aufzu-
weisen. Diese Betontemperatur sollte an-
schlieBend wenigstens drei Tage gehalten
oder das Bauteil so lange geschutzt werden,
bis eine ausreichende Festigkeit erreicht ist.
Von einer ausreichenden Festigkeit spricht
man im Mittel bei 5N/mm?2. Werden Scha-
lungen verwendet, so sind diese beispiels-
weise vor eindringendem Wasser zu schit-
zen und wenn erforderlich vorzuheizen. Die
Nachbehandlung hat wesentlich langer und
intensiver zu erfolgen. Empfohlen werden
warmedadmmende Folien.

BESONDERS WICHTIG: DIE
RICHTIGE NACHBEHANDLUNG

Die Nachbehandlung hat bei jedem Beton
zu erfolgen, unabhangig von den Witte-
rungsbedingungen und dem Bauteil. Der
Start der Nachbehandlung des Betons hat
unmittelbar nach Abschluss der Betonier-
arbeiten zu erfolgen. Die Aufgabe der Nach-
behandlung ist es, den frisch verarbeiteten
und jungen Beton bis zur ausreichenden
Erhartung zu schiitzen gegen:

1 vorzeitiges Austrocknen,

I extreme Temperaturunterschiede und
schroffe Temperaturanderungen,

I mechanische Beanspruchungen,

1 chemische Angriffe und

I schadliche Erschitterungen.

In den Ausflihrungen wurden die extre-
men Ausflihrungsbedingungen beschrieben,
jedoch stellen gerade die schroffen Tempe-
raturdnderungen, wie warme Tagestempe-
raturen und niedrige Nachttemperaturen,
einen weiteren Extremfall dar, der oft von
den Bauausfiihrenden unterschatzt wird.
Der Einsatz von warmedammenden Folien
ist dabei empfehlenswert.

Als Nachbehandlungsmethoden eignen
sich die folgenden Mdglichkeiten:

I Abdecken mit Folien,

1 kontinuierliches Bespriihen mit Wasser,
1 Aufbringen fllissiger Nachbehandlungs-
mittel,

1 Aufbringen von wasserspeichernden Ab-
deckungen,

1 Belassen in der Schalung sowie

I die Kombinationen dieser Verfahren.

Bei kleineren Baustellen werden meist
die ersten drei genannten Verfahren ange-
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wendet. Beim Auflegen der Folie ist darauf
zu achten, dass diese so befestigt wird, dass
auch bei Wind und den nachfolgenden Ar-
beiten die Folie auf dem Bauteil verbleibt.
Wie lange die Nachbehandlung zu erfolgen
hat, ist aus den Frischbetontemperaturen
und der Festigkeitsentwicklung des Betons
abzuleiten. In Tabelle 2 ist dies flr die Beto-
ne mit den Expositionsklassen XC2, XC3,
XC4 und XF1 aufgefiihrt.

Nach DIN 1045-3 wird flir Betone mit den
Expositionsklassen X0 und XC1 (beispiels-
weise flr Bauteile ohne Bewehrung) emp-
fohlen, dass der Beton mindestens einen
halben Tag nachbehandelt werden muss -
auch bei Lufttemperaturen lber 30°C. Bei
Temperaturen der Betonoberflache unter
5°C ist die Nachbehandlungsdauer um die
Zeit zu verlangern, in der die Temperatur
unter 5°C lag. Wird keine Temperaturauf-
zeichnung vorgenommen, so sind die drei
Tage zur Sicherheit fiir die Nachbehandlung
anzusetzen. Wichtig ist also, die Nachbe-
handlung nicht ,wie immer” auszufiihren,
sondern den auBeren Bedingungen anzupas-
sen.
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Zum Thema ,Betonieren im Winter” gibt
es unterschiedliche Merkblatter,
Fachbeitrage sowie ein Seminar am 22.
November in Berlin. Die PDFs der
Beitrage und das Seminarprogramm
kénnen Sie sich auf www.dega-galabau.
de herunterladen. Geben Sie einfach den
Webcode dega2248 in das Suchfenster
oben links ein und tippen auf ,0k".
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