Rohstoff und Baustoff

Die Haftung macht
den Unterschied

Beton: Die DIN EN 206-1/DIN 1045-2 definiert Betone klar auch
hinsichtlich der Verantwortlichkeiten. In der Praxis stellt sich jedoch
heraus, das den an der Bauausfiihrung beteiligten (Transportbetonun-
ternehmer, Bauunternehmer und Bauherr) haufig der Unterschied
zwischen dem ,,Beton nach Eigenschaften“ und dem ,,Beton nach
Zusammensetzung® nicht klar ist und daher auch die Haftungsfragen
unzutreffend eingeschatzt werden.
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M Die Betonnorm DIN 1045 mitihrenvier
Teilenund der DIN EN 206-1 wurde 2001
bauaufsichtlich eingefiihrt und liegt in-
zwischen nach mehreren Anderungen in
einer aktuellen Version von 2008 vor. So
konnten bereits vielféltige Erfahrungen
beim Umgang mit dieser Norm, die aner-
kannte Regeln der Technik sind, gesam-
melt werden.

DIN 1045 und DIN EN 206-1 unter-
scheiden zwischen drei Betonen:

. Beton nach Eigenschaften

o Beton nach Zusammensetzung

. Standardbeton.

Beton nach Eigenschaften: Definierte
Eigenschaften und zuséatzliche Anforde-
rungen werden dem Hersteller gegentiiber
festgelegt, der fiir die Bereitstellung eines
passenden Betons verantwortlich ist.

Beton nach Zusammensetzung: Zu-
sammensetzung und Ausgangsstoffe, die
verwendet werden missen, werden dem
Hersteller vorgegeben, der fir die Liefe-
rung eines Betons mit der festgelegten
Zusammensetzung verantwortlich ist.

Der Standardbeton ist letztlich auch
ein ,,Beton nach Zusammensetzung", der
aber in die Kategorie der Betone nach Ei-
genschafteneinzuordnenist. Dieserichtet
sich nach der am Ort der Verwendung des
Betons giiltigen und anwendbaren Norm.
Da Standardbeton in Deutschland kaum
eingesetzt wird, bleibt er bei der weiteren
Betrachtung ausgeschlossen.

Bei den beiden Hauptbetonkategorien
»,Beton nach Eigenschaften* und ,,Beton
nach Zusammensetzung” sind die Ver-
antwortlichkeiten hinsichtlich der Einhal-
tung der Eigenschaften definiert, wobei
sicheindeutigin der Praxis der Beton nach
Eigenschaften durchgesetzt hat, bei dem
die Verantwortlichkeit hinsichtlich der
Eigenschaften beim Hersteller liegt. Die
Eigenschaften kénnen aber nur dann er-
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reicht werden, wenn bei der Verarbeitung
des Betons auf der Baustelle alle erfor-
derlichen MaBnahmen (z.B. Verdichtung,
Nachbehandlung) fachgerecht umgesetzt
werden.

Beton nach
Eigenschaften

Grundlegende Anforderungen fiir einen
Beton nach Eigenschaften sind nach /1,
2/

e Expositionsklasse
Feuchtigkeitsklassen
Druckfestigkeitsklasse

GroBtkorn der Gesteinskérnungen

Art der Verwendung des Betons oder
Klasse des Chloridgehalts

e Konsistenzklasse oder Zielwert der

Konsistenz.

Bei Leichtbeton kommt noch die Roh-
dichteklasse dazu oder es kann auch ein
Zielwert der Rohdichte vereinbart werden,
der Ublicherweise auch beim Schwerbe-
ton bendtigt wird.

Diese aufgeflihrten Anforderungen
sind ausreichend, um die Mehrzahl der
Betone eindeutig zu definieren, wobei Ex-
positionsklasse, Feuchtigkeitsklasse und
Druckfestigkeitsklasse durch den Planer
zu definierensind. Welche Anforderungen
an den Beton nach Eigenschaften zu stel-
len sind, ergibt sich aus den Umweltbe-
dingungen,denendasBauwerkausgesetzt
sein wird und ist eine Planungsaufgabe.

Die Angaben zum Gr6Btkorn und zur
Konsistenz werden haufig vom Bauunter-
nehmen erganzt, kénnen jedoch auch auf
der Basis einer vertraglichen Vereinba-
rung vorgegeben werden.

Wenn besondere Anforderungen hin-
sichtlich des Einsatzes erforderlich sind
und diese sich nicht direkt oder indirekt
aus den Expositionsklassen ergeben,

kdnnen die aufgefiihrten grundlegenden
durch zuséatzliche Anforderungen erganzt
werden. Zusatzliche Anforderungen kon-
nen zum Beispiel sein:
® besondere Arten/Klassen von Zement
¢ besondere Arten/Klassen von Gesteins-
kérnungen
e FEigenschaften fir den Widerstand
gegen Frosteinwirkung — Verwendung
von Luftporenbildner
e Anforderungen andie Frischbetontem-
peratur
e Festigkeitsentwicklung
Warmeentwicklung  wahrend  der
Hydratation
verzogertes Ansteifen
Wassereindringwiderstand
Abriebwiderstand
Spaltzugfestigkeit
technische Anforderungen (Einbauver-
fahren, Oberflachenbeschaffenheit).
Im Mittelpunkt stehen also hier die Ei-
genschaften. Dergravierende Unterschied
zwischen den beiden ,,Betonarten* (nach
Eigenschaften / nach Zusammensetzung)
besteht darin, dass bei einem Beton nach
Eigenschaften letztlich héhere Anforde-
rungen an den Betonhersteller gestellt
werden, das heil3t der Beton muss im ein-
gebautem Zustand bestimmte technische
vorgegebene Kennwerte einhalten, die fir
die Art und Weise der Verwendung und
Nutzung von ausschlaggebender Bedeu-
tungsind. Und zwarauch dann, wenn dem
Transportbetonunternehmer die letztend-
liche Nutzung gar nicht bekannt ist. Hier-
bei ist zu beriicksichtigen, dass die Fra-
ge, inwieweit ein Beton im eingebauten
Zustand die vorgegebenen Eigenschaften
aufweist, auch von der Frage des Einbau-
verfahrens und der Nachbehandlung, etc.
abhéngig ist. Bei einem Beton nach Zu-
sammensetzung dagegen muss sich der
Beton fiir den Betonhersteller nur aus der



11/
12/
13/
141

/5/
16/

vorgegebenen Zusammensetzung der einzelnen
Ausgangsstoffe definieren lassen, ohne dass die
Eigenschaften fiir den Hersteller eine Rolle spie-
len missen.

Beton nach
Zusammensetzung

Zur Beschreibung eines Betons nach Zusammen-

setzung werden folgende grundlegende Anforde-

rungen nach der DIN EN 206-1/DIN 1045-2

definiert:

e Zementgehalt

e Zementart und Festigkeitsklasse des Ze-
ments

e GroBtkorn der Gesteinskérnungen

e W/Z-Wert oder Konsistenzklasse oder Zielwert
der Konsistenz

e Art, Kategorie und maximaler Chloridgehalt
der Gesteinskérnung

¢ Art und Menge der Zusatzmittel oder -stoffe

e Herkunft der Ausgangsstoffe, wenn nicht an-
ders definiert werden kann.

Diese Anforderungen kénnen durch zuséatz-
liche Forderungen ergénzt werden, wobei es nicht
um die Beschreibung von Eigenschaften sondern
die Materialzusammensetzung geht. So kénnen
zusatzliche Angaben zur besseren Beschreibung
der Ausgangsstoffe, die mit den bereits aufge-
flhrten Festlegungen nicht beschrieben werden
kénnen, gefordert sein.

Gegeniiberstellung
der Betone

Schon aus der Beschreibung der beiden wich-
tigsten Kategorien der Betone wird der Unter-
schied deutlich. In keiner der alten Betonnormen
wardiesersoklardefiniert,wieinder DIN EN 206-
1/DIN 1045-2. Dabei handelt es sich im Grunde
beim Beton nach Zusammensetzung auch um
einen ,,Beton nach Eigenschaften, es kommt
nur auf die Betrachtungsweise an. Hier liegt die
Verantwortung fiir die Eigenschaften nicht beim
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Hersteller, sondern bei demjenigen, der die Ei-
genschaften (ber eine Erstpriifung nachweist
oder auch Langzeiterfahrungen nutzen kann. Der
Hersteller garantiert nur fir die Zusammenset-
zung. Auch auf dem Lieferschein sollten diese
Unterschiede eindeutig ersichtlich und nach-
vollziehbar sein. Beim Beton nach Zusammen-
setzung werden Angaben zur Expositionsklasse,
Feuchtigkeitsklasse und Druckfestigkeitsklasse
nicht gemacht.

Ein ,Beton nach Eigenschaften“ kann zu-
dem auch auf der Baustelle zum ,,Beton nach
Zusammensetzung" werden, wenn durch die Zu-
gabe von Zusatzstoffen, Zusatzmitteln etc. die
Eigenschaften des Betonsverandert werden—und
zwar durch den Verwender, das Bauunternehmen.
Der Betonhersteller kennt die Einfllisse der auf
der Baustelle zugegebenen Materialien auf die
Eigenschaften seines Betons nicht, so dass die-
ser Beton zum ,,Beton nach Zusammensetzung*
wird. In der Praxis sind solche Handhabungen
teilweise anzutreffen. Im Streitfall ist dann guter
Ratteuer. Auchwennein Herstellernach Angaben
eines Verwenders den Beton herstellt, so ist dies
ebenfalls ein ,,Beton nach Zusammensetzung”.
Deklariert der Hersteller aus ,,Gefalligkeitsgriin-
den“ dies als ,,Beton nach Eigenschaften“, so
ist er flir die Eigenschaften auch verantwortlich.
Gerade beim Einsatz von Stahlfaserbeton oder
Beton fiir Industriebdden ist dieser Fall sehr hau-
fig anzutreffen.

Haftungsfragen
im Kurziiberblick

Die rechtliche Darstellung kann nur Gberblicks-
artig sein und beschrankt sich auf unterschied-
liche Haftungsansatze beim ,,Beton nach Eigen-
schaften“ und einem,,Beton nach Zusammenset-
zung". Es sind hier auch die unterschiedlichen
Vertragsverhaltnisse und rechtlichen Grundlagen
zu beachten.

Transportbetonhersteller

Zwischen dem Transportbetonhersteller und dem
Auftraggeber (Bauherr oder Bauunternehmen)
kommt gemaB § 651 BGB ein Werklieferungs-
vertrag zustande, da es um die Lieferung her-
zustellender oder noch zu erzeugender Sachen
geht. Folgerichtig findet gemaB § 651 BGB das
Kaufrecht Anwendung. Entscheidend ist fiir den
Transportbetonhersteller haufig die Frage seiner
Haftung, die sich nach § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB
richtet. Danach ist seine Sache frei von Sachmaén-
geln also ordnungsgeman, wenn

- siedie vereinbarte Beschaffenheit hat oder

- ohneVereinbarungeiner Beschaffenheit, wenn
sie sich flr die nach dem Vertrag vorausgesetzte
Verwendung eignet oder

- sich fir die gewdhnliche Verwendung eignet,
die bei Sachen der gleichen Art tiblich ist und der

Dosierschieber.
Tellermischer
kahrzevgwaagen
Dosierbander
Bandwaagen
Verladegarnituren

Anbindunglan
Radlodenvangen

Selbstverladung
Steverungstechnik
Dosierstenerung
Versandaufomation
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Kaufer entsprechend der Art der Sache
erwarten darf.

Daessich beider zu liefernden ,,Sache
Beton" imvorliegenden Fall um eine noch
zu verarbeitende Sache handelt, die noch
eingebaut werden soll und damit auch
bedingt ihre technischen Eigenschaften
andert was im erheblichen Umfang von
der Einbauweise und insbesondere auch
von der Nachbehandlung abhangt, ist es
fur die Frage des Haftungsumfangs von
erheblicher Bedeutung, ob die Lieferung
eines Betons nach Eigenschaften oder
nach Zusammensetzung vereinbart ist.
Der Nachweis, dass der gelieferte Beton
nach Zusammensetzung den vertrag-
lichen Vorgaben entspricht, ist in der Pra-
xis haufig deutlich einfacher, daesum die
Materialzusammensetzung geht.

Demgegentiber ist bei einem Beton
nach Eigenschaften nachzuweisen, dass
dievertraglichvereinbartenEigenschaften
auch tatsachlich eingehalten werden. Da
sich Einbauweise und Nachbehandlung
darauf auswirken, ob die Eigenschaften
Gberhaupterreicht werden kénnen, istdas
Risiko fur den Transportbetonhersteller
hier deutlich hdher. In der Praxis entsteht
im Schadensfall (z.B. aufgetretene Risse
am Betonbauwerk) haufig Streit tiber die
Frage, ob es sich um einen Materialfehler
handelt oder aber um einen Ausfiihrungs-
fehler (teilweise auch Planungsfehler).
Probleme treten haufig auch dort auf, wo
der Auftraggeber spater dem Beton selbst
oder durch Drittfirmen Zusatzstoffe bei-
mengen lasst. Dies kann erhebliche Aus-
wirkungenaufdieErzielbarkeitdervertrag-
lich vereinbarten Eigenschaften haben.
Hier sollte der Hersteller zwingend darauf
achten, nachweisen zu kénnen, dass der
Beton nach Eigenschaften nicht nur im
Betonwerk sondernauch auf der Baustelle
die Eigenschaften erreicht hat.

Der Nachweis worauf die fehlende Ein-
haltung der Eigenschaften beruht, ist in
der Praxis sehr schwierig zu fiihren. Dass
viele Transportbetonhersteller, obwohl ein
,Beton nach Zusammensetzung* verein-
bart wurde, diesen haufigals ,,Beton nach

Beton nach Beton nach
Eigenschaften Zusammensetzung

Verfasser der
Festlegungen
(DIN 1045-1)

Festlegung der Festlegung der
Eigenschaften Eigenschaften
Durchfuhrung der
Erstpriifung
Durchfiihrung der
Erstprifung

Hersteller (DIN EN

206-1/DIN 1045-2)

Darstellung der Verantwortlichkeiten.
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Verwender
(DIN 1045-3)

Konformitats- .
Einhaltung der
kontrolle der

) Zusammensetzung
Eigenschaften
P Nachweis der
Identitatspriifung )
Eigenschaften
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Was wurde bestellt, und was ist im Lieferschein ausgewiesen? — Eine ganz wesentliche Frage,
wenn es im Problemfall um die Haftung geht.

Eigenschaften® deklarieren, fihrt damit
zwangslaufig zu Problemen, die sie ei-
gentlich gar nicht haben mussten.

Bauunternehmen

Zwischendem Bauunternehmen (Auftrag-

nehmer) und dem Bauherren (Auftragge-

ber) liegt regelmaBig ein Werkvertrag vor,

wobei die Parteien in der professionellen

Baupraxis die VOB/B vereinbaren. Oh-

ne Vereinbarung der VOB/B findet das

Werkvertragsrecht des BGB Anwendung.

Nach § 13 Nr. 1 VOB/B liegt ein Mangel

vor bei:

- Nichteinhaltung der vereinbarten Be-
schaffenheit oder

- VerstoB3 gegen die anerkannten Regeln
der Technik.

Bei Bauunternehmen kommt im Ge-
gensatz zu Transportbetonunternehmen
hinzu, dass nicht nur der Beton geliefert
sondern auch noch ordnungsgemaR ein-
gebaut werden muss. Es ist sicherzustel-
len, dass durch die ordnungsgemaBe Aus-
fihrung die vertraglichen Vorgaben einge-
halten werden. Auch hier gilt, dass sich
in der Praxis einfacher nachweisen lasst,
dass ein Beton die vertraglich vereinbarte
Zusammensetzung aufweist. Bei einem
Beton nach Eigenschaften kénnen unter-
schiedliche Ursachen dazu fiihren, dass
erzum Zeitpunkt der Anlieferung zwar den
vertraglichen Vorgaben entspricht, jedoch
nicht nach dem Einbau. Dies kann neben
Materialfehlern in der Zusammensetzung
aucheinefehlerhafte AusfiihrungoderPla-
nungsfehler als Ursache haben. Letztere
sind dem Bauherren zuzurechnen, wenn
ereinenentsprechenden Planeralsseinen
Erfullungsgehilfen gemaBl § 278 BGB ein-
geschaltet hat. Das Bauunternehmen soll
auch unter Berticksichtigung der weiteren
planerischen Vorgaben hier zwingend mit
dem Transportbetonunternehmer unter
Vorlage der entsprechenden Vertragsun-
terlagen abstimmen, ob der gelieferte Be-
ton bei der gewahlten Einbauart und den
sonstigen Randbedingungen, nach dem
Einbau die gewlinschten Eigenschaften
aufweist. Sollten hier Bedenken beste-
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hen, misste der Bauunternehmer gemaR
§ 4 Nr. 3 VOB/B vor der Ausfiihrung sei-
ne Bedenken gegeniiber dem Bauherren
anmelden. Dasselbe Problem stellt sich,
wenn der Bauherr entweder durch eige-
nes Personal oder aber durch Drittfirmen
dem Beton Zusatzstoffe oder Zusatzmittel
beimengt. Auch dies kannerhebliche Aus-
wirkungen auf die Frage haben, ob die ver-
traglich vereinbarten Eigenschaften tber-
haupt noch eingehalten werden kénnen.
Auch hier misste das Bauunternehmen
ggfs. Bedenken gemaB § 4 Nr. 3 VOB/B
anmelden und darauf achten, dass durch
Prifnachweise dokumentiert ist, welche
Eigenschaften der Beton nach der Beton-
herstellung und im Zeitpunkt der Anliefe-
rung auf der Baustelle hatte. Damit kann
im Streitfall zumindest nachgewiesen
werden, von welcher Ausgangslage auszu-
gehenist. Die Priifnachweise ergeben sich
aus der DIN 1045-3 Bauausfiihrung /6/.
Zusétzliche Nachweise kdnnen zwischen
den Parteien im Vorfeld der BaumaB-
nahme festgelegt werden.

Die Einhaltung der vertraglich verein-
barten Betonrezeptur ist auch von aus-
schlaggebender Bedeutung dafiir, ob das
Werk ordnungsgemaB ist. Das OLG Hamm
(Baurecht 2007, 763) hat entschieden,
dass dann, wenn der Bauunternehmer
Betonfertigteile mit einer nicht den ver-
traglichen Vorgaben entsprechenden
Betonrezeptur herstellen will und daran
festhalt, dem Bauherr (Auftraggeber) das
Recht zu einer auBerordentlichen Kindi-
gung gemaB § 8 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B zu-
kommt.

Das Fazit lautet: Die Normung regelt
klar den ,,Beton nach Eigenschaften* und
den, BetonnachZusammensetzung", was
jedoch nicht so klar in der Praxis realisiert
wird. In der Haftbarkeit wird deutlich, wo
welche Risiken fiir Planer, Transportbe-
tonhersteller und Verwender auf der Bau-
stelle liegen. (Dr.-Ing. Monika Helm und
RAin Dr. Katrin Rohr-Suchalla) [{{{
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