Rohstoff und Baustoff

Transportheton nach neuer Norm in der Praxis

B

1) In der Zeit der Parallelgeltung von
2002 bis 2004 ging die Umstellung auf
das neue Normenwerk nur schleppend
voran. Die Zuordnungstabelle [1], als Ar-
beitsinstrument fir die Zeit der Parallel-
geltung erstellt, wurde - teilweise bedingt
durch Unsicherheit bei den Anwendern -
ebenfalls nicht in dem Umfang angewen-
det, wie es zu erwarten gewesen ware.

Die Reihefolge der Teile der neuen Be-
tonnorm DIN 1045 entspricht dem Wer-
degang, wie die Phasen der Anwendungen
des Beton sind. Von der Bemessung im
Teil 1 bis zum Teil 3 der Verarbeitung
durch das Bauunternehmen oder dem Teil
4 durch das Fertigteilwerk. Dazwischen
steht der Hersteller im Teil 2 des Nor-
menwerks.

Auswahl der
Expositionsklassen

Unsere Bauwerke sind fiir eine Lebenszeit
von mindestens 50 Jahren ausgelegt un-
ter Beriicksichtigung der erforderlichen
InstandhaltungsmaBnahmen.  Zielstel-
lung der Norm ist die Dauerhaftigkeit der
Bauwerke und diese Anforderung muss
auch der Baustoff Beton erfillen. Im Mit-
telpunkt der Norm stehen daher die Expo-
sitionsklassen, welche die chemischen
und physikalischen Einfllisse auf Beton
und Bewehrung beschreiben.

Dargestellt ist in einfacher Form der
Angriff auf den Beton und die Bewehrung.
Die Expositionsklasse XO fehlt im Bild
rechts, da diese nur gewahlt werden kann,
wenn weder Bewehrung noch Metallteile
eingelegt sind und das Bauteil sich in
nicht betonangreifender Umgebung be-
findet.

Die Auswahl der Expositionsklassen fir
die Bauteile stellt den schwierigsten Teil
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ibh: Nach wie vor werden noch Bauwerke nach
DIN 1045 (07/1988) ausgefiihrt, da deren Pla-
nung und Genehmigung vor dem 31. Dezember
2004 lag. Die Mehrzahl jedoch (ca. 95%) wird
nach der neuen, vor knapp vier Jahren einge-
fiihrten, Betonnormengeneration DIN 1045 ff
und DIN EN 206-1 realisiert. Auch an die neuen
Begriffe: Expositionsklassen, charakteristi-
sche Druckfestigkeit, Erstpriifung, werkseige-
ne Produktionskontrolle, Konformitdtskontrolle
und Betonfamilien haben sich die Anwender in
den Transportbetonwerken langst gewdhnt.

in der Norm dar und sie sorgt haufig flr
Diskussionen. Inder Praxis existieren aber
bewahrte Hilfsmittel, welche die Auswahl
der Expositionsklassen unterstiitzen.
Empfehlenswert ist zum einen der Bau-
teilkatalog [2], in dem eine Vielzahl von
Anwendungsbeispielen in Tabellenform
mit den zu wahlenden Expositionsklas-
sen, Festigkeitsklassen, der Beton-
deckung und der Uberwachungsklasse zu
finden sind, erganzt um besondere Hin-
weise zu weiteren Richtlinien und Emp-
fehlungen. Natrlich ist der Bauteilkata-
log ganz zeitgemaR in elektronischer Form
im sog. Betonguide www.hetonguide.de zu
finden, der gemeinsam von den Bundes-
verbanden der Deutschen Transportbe-
tonindustrie und der Deutschen Zement-
industrie erarbeitet wurde.

Des Weiteren enthalten Preislisten und
Flyer von Transportbetonherstellern hau-
fig Beispiele zu Anwendungsféallen. Auch
dabei werden einzelnen Bauteilen die Ex-
positionsklassen zugeordnet. Alle diese
Hilfsmittel haben sich in der Praxis be-
wahrt und sind ein gutes Kommunikati-
onsmittel zwischen Planern, Statikern,
Herstellern und Anwendern geworden. Im
Zweifel kann auch ein Anruf bei einem Be-
tontechnologen hilfreich sein. Denn nach
wie vor treten Fragen auf, die sich mit Hil-
fe der allgemein zugénglichen Unterlagen
nicht beantworten lassen, auch wenn die
Schnittstellen der Norm wesentlich klarer
beschrieben sind als im alten Normen-
werk. Eine weitere Empfehlung: Unter
www.nabau.de finden sich Antworten auf
eine Vielzahl von Auslegungsfragen.

Auffalligist, dasssicheine Vielzahl von
Anwendern beim Umgang mit dem neuen
Normenwerk nur auf ihren relevanten Teil
bezieht und sich in anderen Teilen der
Norm kaum auskennt. Dabei sind dort

wichtige Informationen enthalten. Sowird
bei der Expositionsklasse XA3, Betonkor-
rosion in chemisch stark angreifender
Umgebung, diese Eigenschaft z.B. nur er-
reicht in Verbindung mit SchutzmaBnah-
men. Diese Informationen sind im Teil 2
zu finden, sind aber auch von Planung
(Teil 1) und Ausfiihrung (Teil 3) her zu
berticksichtigen.

Beton nach
Eigenschaften

Die Vorgaben Beton nach Eigenschaften
und Beton nach Zusammensetzung be-
schreiben die Verantwortung hinsichtlich
der Eigenschaften. In der Praxis hat sich
eindeutig der Beton nach Eigenschaften
durchgesetzt, bei dem die Gewahrleistung
fir die Eigenschaften beim Hersteller
liegt, vorausgesetzt, dass bei der Verar-
beitung des Betons auf der Baustelle alle
erforderlichen MaBnahmen umgesetzt
werden.

Aus den Expositionsklassen ergeben
sich die Mindestdruckfestigkeitsklasse
aus dem Wasser/Zement-Wert sowie die
Grenzwerte fir die Betonzusammenset-
zung. Mitder Festlegung der folgenden Ei-
genschaften, der Expositionsklassen, der
Druckfestigkeitsklasse, der Konsistenz-
klasse und dem GroBtkorn kann jeder Be-
ton beschrieben werden, wenn keine zu-
satzlichen besonderen Anforderungen ge-
stellt werden. Auf Grundlage dieser An-
forderungen initiierte der BTB einen Sor-
tenschlissel, der sich leider bundesweit
nicht durchgesetzt hat.

Wie bereits erwahnt kommt den Expo-
sitionsklassen eine wichtige Bedeutung
zu. Sie treten meist als Kombination von
Bewehrungskorrosion und Betonkorrosion
auf und hinsichtlich der Zusammenset-




zung der Betone missen dann die héch-
sten Grenzwerte dieser Kombination ge-
wahlt werden. Die Mindestdruckfestig-
keitsklasse der Expositionsklassenkombi-
nationen darf nicht unterschritten wer-
den. Heute ist teilweise festzustellen,
dass hohere Festigkeiten als die Mindest-
druckfestigkeiten gewahltwerden und das
Festigkeitsniveau sich generell verscho-
ben hat. Der Trend geht mehr zu Betonen
der Festigkeitsklasse C30/37 und
C35/45, wobei die Hauptmenge bei der
Festigkeitsklasse C25/30 liegt. Betone fir
AuBenbauteile sind in diese letzte Gruppe
einzuordnen.

Bei den Konsistenzklassen werden in
der DIN EN 206-1/DIN 1045-2 vier Ein-
teilungen angegeben, das sind die Setz-
maBklassen, die Setzzeitklassen, Ver-
dichtungsmaBklassen und die Ausbreit-
maBklassen. Die bevorzugten Priifverfah-
ren sind in Deutschland das Verdich-
tungsman fir die steifen Betone und das
AusbreitmaB fir alle anderen Betone.
Beim AusbreitmaB werden sechs Klassen
angegeben von F1 bis F6, die Betone F5
und F6 in einem Konsistenzbereich von
550 bis 700 mm werden als leicht verar-
beitbare Betone, kurz LVB, bezeichnet. In
diesen Konsistenzklassen ist ein Anstieg
bei der Verwendung zu verzeichnen, je-

doch werden diese Betone nicht den klas-
sischen weichen Beton F3 (Konsistenz-
bereich von 420 bis 480 mm) vom Spit-
zenplatz verdrangen. Die selbstverdich-
tenden Betone (SVB) nach [3], die in der
DIN EN 206-1/DIN 1045-2 nicht be-
schrieben werden, kommen nur dann zum
Einsatz, wenn durch die Bewehrungslage
und durch die Form des Bauteils keine
Verdichtung des Betons moglich ist, denn
der Aufwand inder Herstellungund beider
Ausfihrung auf der Baustelle ist jeweils
sehr hoch.

Werkseigene
Produktionskontrolle

Die werkseigene Produktionskontrolle
umfasst alle MaBnahmen, die fiir die Kon-
formitat des Betons mit den festgelegten
Eigenschaften erforderlich sind. Dies
schlieBt die Baustoffauswahl, die Beton-
projektierung, die Herstellung, Uberwa-
chung sowie Prifung und die Konfor-
mitatskontrolle ein. Im Rahmen der Kon-
formitatskontrolle werden die Priifergeb-
nisse der verschiedenen Eigenschaften
des Betons an Hand von Konformitatskri-
terien gemessen. Diese zeigen, ob der Be-
ton die geforderten Eigenschaften erfillt
oder nicht. Mit der Konformitatskontrolle
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sind die ersten Erfahrungen in den Trans-
portbetonwerken gemacht worden bei der
Auswertung in Erstherstellung und steti-
ger Herstellung. In diesem Zusammen-
hang werden auch oft die Betonfamilien
genannt. Betonfamilien sind erst seit der
DIN EN 206-1/DIN 1045-2 bekannt und
das Thema wird sehr unterschiedlich auf-
genommen. In einer Betonfamilie kénnen
Betone aus gleichen Ausgangsstoffen mit
unterschiedlichen Eigenschaften, z.B.
unterschiedliche  Druckfestigkeitsklas-
sen, zusammengefasst werden zur stati-
stischen Auswertung. Die Entscheidung
fir eine Auswertung in Betonfamilien
hangt von der Anzahl der produzierten Be-
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Rohstoff und Baustoff

Transportbeton B15 KS 16 C12/15 Innen- .............

Angebot

Einzel- Gesamt-
preis in € preisin €

bauteil fiir unbewehrte Innenbauteile

Transportbeton B25 KR 16 C25/30

Transportbeton B35 KR 8 Bl fiir

Pos.- Menge Einheit Bezeichnung
Nr.
1 m?
2 m?
fiir unbewehrte AuBenbauteile
3 m?
bewehrte Bauteile Stahlbeton
WU/AuBenbauteile
4 m?

Transportbeton WU B25 KR 16 fiir

bewehrte Bauteile AuBenbauteile C30/37

Abenteuerliche Realitat: Beispiel fiir eine Betonanfrage.

AuBenbauteil DIN 1045 (1998) DIN EN 206-1/DIN 1045-2 (2001)
Expositionsklasse - XC4, XF1
Druckfestigkeitsklasse B25 C25/30
Einzelwert in N/mm? 25 26"
Mittelwert in N/mm? 30? 3410
Y Charakteristische Druckfestigkeit am Wiirfel bestimmt.
2 Serienfestigkeit
» Auswertung bei der Erstherstellung

AuBenbauteil nach alter und neuer Norm.
Expositionsklasse XC1 XC2 XC3 XCc4
Hochstzulassiger w/z-Wert 0,75 0,65 0,60
Mindestdruckfestigkeitsklasse C16/20 C20/25 C25/30

Grenzwerte fiir die Zusammensetzung und die Eigenschaften von Beton bei Bewehrungskorrosion,

ausgelost durch Karbonatisierung.

Expositionsklasse XAl
Hoéchstzulassiger w/z-Wert 0,60
Mindestdruckfestigkeitsklasse C25/30

XA2 XA3
0,50 0,45
C35/45 C35/45

Grenzwerte fiir Zusammensetzung und Eigenschaften von Beton bei Betonkorrosion durch chemi-

schen Angriff. (Tabellen und Bilder: ibh)

tone und der Produktionsmenge ab. Bei
Transportbetonwerken mit einer hohen
Vielfalt ist eine Auswertung in Betonfami-
lien ein "Muss", um den Uberwachungs-
aufwand gegeniiber der alten Norm auf ei-
nem annahernd ahnlichen Niveau zu hal-
ten. Die Auswertung in Betonfamilien
steht aber immer noch unter der Uber-
schrift: "Erfahrungen sammeln". Jeder
Hersteller kann entscheiden, ob er in Be-
tonfamilien auswertet oder nicht. Einige
haben sofort mit Umstellung auf die neue
Betonnormengeneration mit der Auswer-
tung in Betonfamilien begonnen, andere
hingegen werten die Priifergebnisse nur
nach Einzelbetonen aus. Fir die Anwen-
der ist die Methode uninteressant.

Klar definierte
Schnittstellen

Die Schnittstellen sind in der neuen Be-

tonnorm klar definiert. Gleichfalls exi-
stiert eine Vielzahl von Hilfsmitteln zur
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Umsetzung, aber in Ausschreibungen und
Bestellungen kommt es immer noch zur
Vermischung von alter und neuer Norm,
wie das Bild mit einem Auszug aus einer
Anfrage beim Transportbetonwerk zeigt.
Beton nach Eigenschaften gemafB DIN
EN 206-1/DIN 1045-2 muss die Exposi-
tionsklassen, die Druckfestigkeitsklasse,
Konsistenzklasse und GréBtkorn enthal-
ten. Nicht alle moglichen Expositions-
klassenkombinationen werden in den Lie-
ferdokumenten der Transportbetonher-
steller aufgefiihrt. Tabellarisch sind aus-
zugsweise die Grenzwerte fiir die Exposi-
tionsklassen XC (Karbonatisierung) und
XA (Chemischer Angriff) zusammenge-
stellt. Aus den Tabellenwerten geht her-
vor, dass die Expositionsklassen XC4 in ih-
rer Kategorie die scharfsten Bedingungen
aufweisen und diese Eigenschaften bei
der niedrigsten Expositionsklasse des
chemischen Angriffs bei XAl wieder zu
finden ist. Dies bedeutet fur die Umset-
zung in der Praxis, dass bei einer Kombi-

nation des Karbonatisierungsangriffs mit
einer anderen Angriffsart immer die Ex-
positionsklasse XC4 angegeben wird,
auch dann, wenn normalerweise nur die
Expositionsklasse XC2 erforderlich ist.
Die hoéhere Expositionsklasse einer Kate-
gorie schlieBt die Anforderungen an die
unteren Expositionsklassen ein, ausge-
nommen ist der Frostangriff, denn hier ist
darauf zu achten, ob auch Tausalz berlick-
sichtigt werden muss. Firdie Erlauterung
wurde in der Tabelle zur Betonkorrosion
durch chemischen Angriff auf die Angabe
der Abminderungsmoglichkeiten, die
nachder DINEN 206-1/DIN 1045-2 mog-
lich sind, verzichtet.

Zusammenfassung fiir den
schwierigen Alltag

Die neue Betonnormengeneration DIN
1045ffund DIN EN 206-1 gehért zum All-
tag und wird umgesetzt. Die Vergangen-
heit hat gezeigt, dass, wenn sich alle Be-
teiligten an einen Tisch setzen und Fra-
gestellungen zum Beton im Vorfeld kléren,
so mancher Streitfall zu vermeiden ist.
Dennoch: Schulungsbedarf ist nach wie
vor gegeben bei einer Vielzahl von Archi-
tekten, Planern und Bauunternehmen.
Das zeigen Ausschreibungsunterlagen
ebenso wie Anfragen und Bestellungen
bei Transportbetonwerken. Allen Betei-
ligten zu schaffen macht die Flut der neu-
en zusatzlichen Regelwerke, Anwen-
dungsnormen, Richtlinien und Merkblat-
ter. Vor einiger Zeit war die Rede davon,
dass es so um die 300 Stick sein mis-
sten. Zum Schluss ein kleiner Trost: Beton
bleibt weiterhin - anders als in unserem
Aufmacherbild - meist grau, ist ein sehr
vielfaltiger Baustoff und findet bei zahl-
reichen Bauwerken Anwendung. ({{{

% SUSA Wegweiser
Dr.-Ing. Monika Helm
ibh Ingenieurbiiro Helm
ibh-helm@t-online.de
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Putzmeister: Extras steigern den praktischen Nutzwert im Betoneinbau

32} Wenn der Ausrister der Be-
tonbranche in Kiirze in Paris sein
aktuelles Autobetonpumpenpro-
gramm und neue Verteilermasty-
pen prasentiert, wird den praxis-
gerechten Austattungsoptionen
parallel ebenfalls groBe Auf-
merksamkeit sicher sein. Den
Wert dieser Extras weiB schlieB3-
lich jeder zu schéatzen, der Be-
tonpumpen bedient und dabei
die Betriebskosten im Blick be-
halten will.

Zuden interessanten Angebo-
ten za&hlt beispielsweise das
0SS-System (One Side Support),
das es dem Maschinisten er-
laubt, seine Autobetonpumpe
einseitig abgestiitzt aufzubauen
und sicher zu betreiben. Auf-
grund der so verringerten Ab-
stutzflachen kann ein Pumpen-
dienst oft noch Auftrdge anneh-
men, die sonst wegen mangeln-
der Stellflache nicht mit Ausle-
gerpumpen héatten bedient wer-
den kdénnen.

Die EBC-Steuerung (Ergonic
Boom Control) erlaubt die Bedie-
nung von Betonverteilermasten

Ohne EBC: Bei jedem Verteilermast verursachen Stop-and-go beim Fahren und
Drehen des Mastes sowie die PumpstdBe unterschiedlich groBe Ausschldage am
Endschlauch. Mit EBC werden die Vertikalbewegungen des Mastes auf ca. 1/3
reduziert. Gleichzeitig dampft das System die Ausschlage des Endschlauchs in

allen Richtungen. (ilder: pmw)

mit nur einem Joystick. Ein we-
sentlicher Vorteil des EBC-Sy-
stems besteht in der aktiven
Dampfung von Mastschwingun-
gen und im Beibehalten einer
annahernd konstanten Hohe des
Endschlauchs Giber der Schalung
wahrend der Betonage. Da es im
EBC-Modus nicht mehr erforder-
lich ist, den Bewegungen des
Verteilermastes per Fernbedie-
nung gegenzusteuern und die
Férdermenge zuriickzunehmen,
sind hohere effektive Einbau-

mengen moglich, vor allem beim
Pumpen steifer Betone oder bei
unglnstiger Maststellung. Dari-
ber hinaus besteht im EBC-Be-
trieb die Méoglichkeit, den Ar-
beitsraum des Verteilermastes so
zu begrenzen, dass eine Bescha-
digung des Mastes oder des Um-
feldes durch unbeabsichtigtes
Touchieren ausgeschlossen ist.
Neben den Kernpumpen der
Baureihe O9H, 11H, 14H, 16H
und 20H bieten sich auch die
Pumpaggregate 11HLS und

16HLS mit dicken Forderzylin-
dern an (Durchmesser 250 mm).
HLS steht fir "High Pressure -
Low Stroke", d.h. die Férdermen-
ge von 110 bzw. 160 m*h wird
im Vergleich zu den 11H- und
16H-Ausfiihrungen bei einer ge-
ringeren Hubzahl erreicht. Da-
durch unterliegen HLS-Pumpen
weniger dem VerschleiB3, errei-
chen eine vorbildliche Laufruhe
und zeichnen sich durch noch
hohere Verfligbarkeit aus.

Mit der EOC-Steuerung (Ergo-
nic Output Control) steht eine
Regelung zum kraftstoffsparen-
den Betrieb zur Verfligung. So-
bald der Pumpenfahrer eine For-
dermenge eingestellt hat, regelt
das EOC-Kraftstoff-Manage-
ment automatisch die dazu er-
forderliche Mindest-Motordreh-
zahl. Bei Bedarf lasst sich dieser
Wert von Hand &ndern. Mit EOC
verringern sich Dieselverbrauch,
Gerauschpegel und VerschleiB
der Betonpumpe. L{{{

% SUSA Wegweiser
www.pmw.de
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