WU-Konstruktionen

Planbar, aber warum so haufig mangelhaft?

Zu wasserundurchldssigen Bauwerken aus Beton werden immer wieder Fra-
gen aufgeworfen und Mangel aufgezeigt. Nur warum? Vermutlich beginnt
das mangelnde Bauwerk schon mit der Feststellung: ,,Ich brauche einen WU-Be-
ton!”. Im Sprachgebrauch wird haufig von WU-Beton als Eigenschaft gesprochen,
jedoch die Konstruktion gemeint. Die erforderlichen Planungsschritte fiir eine
dauerhafte WU-Konstruktion werden unterschatzt. Die folgenden Seiten sollen
anhand von Beispielen zeigen, wo sich oft Problemstellen abzeichnen.

B Von Dr.-Ing. Monika Helm

Nach der DAfStb-Richtlinie ,Wasserun-
durchldssige Bauwerke aus Beton” (2003)
[1] wird folgende Definition vorgenom-
men: ,Wasserundurchlassige (WU-) Beton-
bauwerke sind Konstruktionen, die ohne
zusatzliche &duBere fldchige Abdichtung
erstellt werden und allein auf Grund des
Betons und konstruktiven MaBnahmen wie
Fugenabdichtung und Rissbreitenbegren-
zung einen Wasserdurchtritt in fllssiger
Form verhindern.” Damit wird die , WeiBe
Wanne"” beschrieben, ein Bauteil aus Beton
ohne zusatzliche Abdichtung.

Ein Beton mit hohem Wassereindringwi-
derstand, der als ,WU-Beton"” bezeichnet
wird, wird in der DIN EN 206-1/DIN 1045-2
(2008) anhand der Beton-Werte definiert:

® bei Bauteildicken Uber 0,40 m: w/z <
0,70

e bei Bauteildicken bis 0,40 m: w/z < 0,60
bei einem Zementgehalt von mindestens
280 kg/m3 (bei Anrechnung von Zusatz-
stoffen: 270 kg/m3)

Zudem ist die Mindestdruckfestigkeitsklasse
C25/30 einzuhalten.

Bei diesen Begriffsdefinitionen handelt es
sich um sehr unterschiedliche Ansatze.
In den folgenden Ausfihrungen werden
die WU-Konstruktionen betrachtet, die
mit einem WU-Beton hergestellt werden
mussen. Bei diesen WU-Betonbauwerken
mussen nach DAfStb-Richtlinie (, WU-Richt-
linie”) Anforderungen erflllt werden, die
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wesentlich Uber die reine Betonherstellung
hinausgehen. Diese werden bereits in vie-
len Details in der Planung geschaffen, die
entsprechend in die Ausfihrung tberfihrt
werden mdssen.

Neue WU-Richtlinie

Inzwischen wurde die WU-Richtlinie [2]
umfassend Uberarbeitet. Das Konzept der
Richtlinie hat sich nicht verandert, jedoch
ist eine Vielzahl an Erfahrungen der letz-
ten Jahrzehnte eingeflossen. Zudem wur-
den WU-Dacher aufgenommen. Auch die
Erlauterung zur Richtlinie [3] soll fur die
Uberarbeitete Richtlinie wieder erscheinen.

Die neue WU-Richtlinie [2] definiert WU-
Betonkonstruktionen wie folgt: , Wasser-
undurchlassige Betonkonstruktionen (ber-
nehmen (...) sowohl die lastabtragende
und in Kombination mit einer Fugen- und
Rissabdichtung auch allein die abdichtende
Funktion auch ohne zusétzliche Abdich-
tungsmaBBnahmen. Die Richtlinie enthélt
Regelungen und Anforderungen zur Be-
grenzung des Feuchtetransportes (ber
die Bauteildicken (durch den Beton, durch
Fugen, Einbauteile und Risse) bei stdndig
oder zeitweise drlickendem Wasser oder
bei Bodenfeuchtigkeit und an der Wand
auBen ablaufendem Wasser.”

Das System ohne zusatzliche Abdichtung
wird auch in Zukunft im Regelwerk ver-
folgt, um den Feuchtetransport im Bauteil
zu minimieren und den Trocknungsvor-

gang zu ermdglichen. Weiter sind zwar
die Aussagen zur Planung ausgebaut
worden, Hinweise zum Baustoff , Beton”
wurden jedoch kaum Uberarbeitet. Auch
im Ausfuhrungsteil ist wenig gedndert
worden.

Planungsgrundlagen alt
und neu

Nach der WU-Richtlinie (2003) sind nach-
folgend aufgefihrte Planungsaufgaben er-
forderlich. Diese werden detailliert in den
entsprechenden Abschnitten der Richtlinie
und insbesondere in der der Erlduterung
zur Richtlinie [3] beschrieben.

a. Ermittlung des

stands

Ermittlung der Beanspruchungsklasse

Festlegung der Nutzungsklasse

Bestimmung der Mindestwanddicken

Druckgefalle i berechnen

Konstruktion hinsichtlich Zwang opti-

mieren; Rissbreiten begrenzen

g. Fugensystem, -aufteilung festlegen

h. Einbauteile; Durchdringungen (Abdich-
tungen)

i. bauphysikalische Anforderungen der
Nutzung

Bemessungswasser-

-0 ano

Die erforderlichen Planungsschritte zur Er-
zielung der Wasserundurchlassigkeit wer-
den in der Uberarbeiteten Richtlinie mit
qualitativen oder quantitativen Festlegun-
gen zur Begrenzung des Wasserdurchtritts
durch Beton, Fugen, Einbauteile und Risse
aufgefuhrt. Im Detail sind nachfolgende
Schritte notwendig [3]:

a. Bedarfsplanung im Hinblick auf die Nut-
zung des Bauteils

b. Festlegung der Beanspruchungsklasse
und gegebenenfalls Bericksichtigung
angreifender Wasser und Béden

c. Festlegung der Nutzungsklassen und
des Nutzungsbeginns
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d. bauteilbezogene Wahl eines Entwurfs-
grundsatzes

e. Festlegen der aus den Entwurfsgrund-
satzen folgenden konstruktiven, beton-
technischen und ausfihrungstechni-
schen MaBnahmen

f. Planung von Bauablauf, Betonierab-
schnitten, Arbeitsfugen einschlieBlich
der erforderlichen Qualitatssicherungs-
maBnahmen

g. Wahl von Bauteilabmessungen, Bewe-
gungsfugen, Sollrissfugen

h. Bemessung und Bewehrungskonstruk-
tion

i. Planung von Einbauteilen und Durch-
dringungen

j. Planung des geschlossenen Fugenab-
dichtungssystems

k. Planung und Ausschreibung der Ab-
dichtung fur alle planmaBigen und un-
planmaBigen Trennrisse

|. Dokumentation aller relevanten Fest-
legungen und Entscheidungen in der
Planung und Weitergabe an alle Betei-
ligten (WU-Konzept)

m. Beschreibung der fiir die Nutzung mog-
licherweise folgenden Einschrdnkungen
(z. B. wasserfuhrende Risse, Annahmen
fUr den Zeitraum und die Bedingungen
fur die Selbstheilung)

Die bekannten Begrifflichkeiten der Richtli-
nie wurden beibehalten.

Der Bemessungswasserstand ist aus
den Protokollen einer (notwendigen)
Baugrunduntersuchung zu entnehmen.
Diese Untersuchungen stehen am An-
fang der Planungskette. Aus Kosten-
grinden sollte darauf nie verzichtet wer-
den, auch wenn in einem nahe gelege-
nen Gebiet bereits ein Gutachten erstellt
wurde. Baugrunduntersuchungen stellen
einen minimalen Teil der Baukosten dar
und kénnten spater zu vielfach héheren
Kosten fuhren.

Wichtige Aspekte sind bei der WU-Kon-
struktion die Beanspruchungs- und
Nutzungsklasse. Insbesondere bei der
Nutzungsklasse ist der spatere Eigentl-
mer/Nutzer gefragt. Hier ist ausschlag-
gebend, welche Nutzung zum Nutzungs-
beginn vorliegen wird. Spater geanderte
Anspriche kénnen in der Planung der
ersten Nutzung nicht berlcksichtigt wer-
den.

Unterschieden wird sowohl nach der alten
als auch nach der neuen WU-Richtlinie in
die Nutzungsklassen A und B. Die Nut-
zungsklasse beschreibt die Art der Nutzung
sowie die Anforderungen an das Raumklima
und den Feuchtezustand der Bauteiloberfla-
che wahrend der vorgesehenen Nutzungs-
dauer. Bei der Nutzungsklasse A ist ein
Wasserdurchtritt in fliissiger Form nicht
zulassig und damit auch keine Feuch-
testellen auf der luftseitigen Betonober-
flache. Bei der Nutzungsklasse B hinge-
gen sind Feuchtstellen zuldssig als Folge
des Wasserdurchtritts sowie Dunkelfar-
bungen und Wasserperlen. Nicht zu-
lassig ist ein Wasserdurchtritt, der zum
Ablaufen des Wassers und Tropfen an den
Bauteilen fuhrt. In beiden Nutzungsklas-
sen ist eine Tauwasserbildung maglich.
Soll dies unterbunden werden, sind entspre-
chende bauphysikalische und raumklimati-
sche MaBnahmen durchzufthren. Bei einer
hochwertigen Nutzung der Rdume wird auf
das DBV-Merkblatt , Hochwertige Nutzung
von Untergeschossen” [4] verwiesen.

Fur die Beanspruchungsklasse werden
fur die verschiedenen Ausfihrungsarten
(Ortbeton, Elementwdande und Fertigteil)
Mindestwanddicken empfohlen. Bei der
Festlegung der Dicken der Decken und
Waénde ist darauf zu achten, dass die Beto-
nierbarkeit auch gegeben ist.

Da die Mindestwanddicken in der Vergan-
genheit teilweise weit Uberschritten wur-
den, wird in der neuen WU-Richtlinie deren

Bild: © Monika Helm
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(1) Risse an der Unterseite einer Decke, die
Aussinterungen aufwiesen und spéter sehr
aufwendig saniert worden sind, da es sich
um eine WU-Konstruktion handelte.
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Begrenzung bis zu 15 % breiter als die
Mindestdicke empfohlen. Bei deren Umset-
zung sind u. a. die betontechnologischen
Randbedingungen im Hinblick auf den w/z-
Wert zu berlcksichtigen. Mit Kenntnis der
Wand- und Plattendicken k&nnen dann das
Druckgefille i sowie die zulassigen Trenn-
rissbreiten ermittelt werden.

Entwurfskonzepte
detaillierter

Um einen Wassertransport durch Risse zu
vermeiden, werden laut WU-Richtlinie aus
dem Jahr 2003 drei Entwurfsgrundsatze
vorgeschlagen. Diese lauten:

a. Vermeidung von Trennrissen

b. Begrenzung der Trennrissbreite unter
Nutzung der Selbstheilung der Risse

c. Begrenzung der Trennrissbreite nach
Eurocode

Der Entwurfsgrundsatz a) ist das hochwer-
tigste Konzept. Hier sind konstruktive (u. a.
Flachgrindung, Vermeidung von Boden-
reibung, Verwendung von PE-Folie) sowie
betontechnologische MaBnahmen (z. B.
Verwendung eines Zements mit niedriger
Hydratationswarmeentwicklung sowie ge-
ringem Zementgehalt und niedrigen Frisch-
betontemperaturen) zur Vermeidung von
Zwangen zu bertcksichtigen. Auch wenn
diese eingehalten werden, ist eine quali-
tatsgerechte Bauausfiihrung erforderlich,
u. a. eine ausreichende Nachbehandlung.

Die zuladssigen Trennrissbreiten bei was-
serundurchlassigen Bauwerken liegen zwi-
schen 0,10 und 0,20 mm. Unter der Vo-
raussetzung der Selbstheilung des Betons
wird ein Wasserdurchtritt unterbunden.
Verantwortlich fir die Selbstheilung von
Rissen, welche im Entwurfskonzept b) ge-
nutzt wird, ist im Wesentlichen die Neubil-
dung von Calciumcarbonat an den Rissflan-
ken. Die Calcitkristalle erreichen annahernd
die GroBe der Rissbreite. Der Prozess findet
in den ersten Wochen nach dem Betonein-
bau statt, so dass dann kein Wasser z. B.
durch die Wand dringen kann. Alle Voraus-
setzungen mdissen erfdllt sein, damit mit
einer Selbstheilung zu rechnen ist.

Beim Entwurfskonzept ¢) wird davon aus-
gegangen, dass wenige Risse mit gréBeren
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Rissbreiten auftreten kénnen und diese
entsprechend abgedichtet werden mus-
sen. Im Entwurfskonzept ist das Abdichten
der wasserfhrenden Risse zu berucksichti-
gen und zu planen. Die Grundlage fur die
Abdichtung und das SchlieBen von Rissen
und Fehlstellen bildet derzeit die Instand-
haltungsrichtlinie aus dem Jahr 2001 [5].

Diese drei bekannten Entwurfskonzepte
sind in der neuen WU-Richtlinie modifiziert
worden. Sie lauten nun:

a. Vermeidung von Trennrissen durch
die Festlegung von konstruktiven, be-
tontechnischen und ausfiihrungstechni-
schen MaBnahmen

b. Festlegung von Trennrissbreiten, die
so gewahlt werden, dass bei Beanspru-
chungsklasse 1 der Wasserdurchtritt
durch Selbstheilung begrenzt wird

c. Festlegung von Trennrissbreiten in
Kombination mit im Entwurf vor-
gesehenen planmaBigen DichtmaB-
nahmen

Gerade das Entwurfskonzept ) war im Hin-
blick auf die Kosten fur eine nachtragliche
Abdichtung der entstandenen Risse kaum
einschatzbar und planbar. Nach der derzeit
gefuhrten Diskussion wird jedoch davon
ausgegangen, dass sich das Entwurfskon-
zept ¢) als Standard etablieren wird.

Fur alle Entwurfsgrundsatze sind planmaBig
DichtmaBnahmen fur unerwartet entstan-
dene Trennrisse bzw. fir Trennrisse, deren
Breite Uber dem entwurfsmaBig festgeleg-
ten Wert liegt, vorzusehen. DichtmaBnah-
men sind auch dann fir alle weiteren Bau-
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(2) Ausfiihrung der Fugen im Boden- und
Wandbereich
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teile mit den Anforderungen an die Was-
serundurchlassigkeit vorzusehen, wenn die
Kriterien der vereinbarten Nutzungsklasse
des Bauwerks nicht erreicht werden kén-
nen. Zur Umsetzung von DichtmaBnahmen
werden seit mehreren Jahren (in bestimm-
ten Regionen haufig) sogenannte Frischbe-
tonverbundfolien eingesetzt.

Fugengestaltung als
Herausforderung

Fugen gehoren generell zu den Betonbau-
teilen. Der Planer ist verantwortlich von A
wie Abdichtungskonzept bis Z wie Zulas-
sungen, die fur bestimmte Fugensysteme
erforderlich sind. Eine Fugenplanung um-
fasst die eindeutige Benennung eines Ab-
dichtungselements und eine konsequente
lickenlose Durcharbeitung von sich kreu-
zenden Fugen verschiedener Kategorien.
In dieser Planungsphase sollte zudem die
»Machbarkeit” in der Bauausfiihrung be-
achtet werden. Auch die Dichtelemente
sind auf die Belange der Bauausfuhrung
abzustimmen, soweit diese Einfluss auf die
Abdichtung haben kénnen (z. B. Auswahl
geeigneter Abstandhalter zum Schutz der
Fugenabdichtung sowie Mdglichkeiten fur
eine ausreichende Einbettung eines Dicht-
elements, um Fehlstellen zu vermeiden).
Auf die Fugengestaltung kommt es an,
denn Wasser soll nicht durchdringen!

Beispiele aus der Praxis

Fall 1: Anderung einer WU-Konstruk-
tion und mogliche Folgen

Ein wasserundurchlassiger Keller eines
Einfamilienhauses wurde fachgerecht aus-
gefuhrt. Die Mindestwanddicken wurden
nach den vorgelegten Dokumentationen
eingehalten. Der Beton wies keine Auffal-
ligkeiten auf und erfullte die Anforderun-
gen fur WU-Beton. Feuchtestellen waren
im Keller nicht sichtbar.

Noch in der Bauphase zeigte sich, dass
Elektroleitungen im Keller des Hauses nicht
fachgerecht verlegt worden sind. Es wurde
notwendig, zusatzliche Elektroinstallati-
onen vorzunehmen. Die Verlegung von
Leitungen auf der Oberflache wurde aus-
geschlossen. Ein Elektriker wurde mit der
Neuverlegung beauftragt. Vermutlich ohne

besondere Hinweise an den Ausfihrenden
zur Baukonstruktion des Kellers begannen
die Arbeiten. Die Schlitze zur Aufnahme
der Leitungen wurden in die aufgehenden
Wanden der WU-Konstruktion eingebracht.
Diese lagen kurz Uber dem Bodenaufbau.
Eine Detailaufnahme der geschlossenen
Schlitze zeigt Bild 3.

(3) Verschlossene Schlitze im Anschlussbe-
reich zwischen Bodenplatte und Wand

Fur diesen Keller war die Nutzungsklasse
A festgelegt worden. Dies bedeutet, dass
kein Feuchtetransport durch das Bauteil zu-
lassig ist und damit keine feuchten Stellen
an der Bauteiloberflache erlaubt sind.

Bei Einbauteilen, die z. B. fur Elektro- und
Sanitarinstallationen erforderlich sind, darf
die Mindestdicke von 200 bzw. 240 mm
entsprechend der ausgefiihrten Bauweise
nicht unterschritten werden. Idealerwei-
se werden diese Einbauten bereits in der
Planung berlcksichtigt und entsprechende
DichtungsmaBnahmen vorgesehen. Die
Wanddicke der Bauteile lieB in diesem Fall
eine Schlitztiefe von 100 mm zu. Aussagen,
wie solche Schlitzungen ausgefihrt wer-
den sollten, sind in den Betonregelwerken
nicht angegeben. Auszugehen ist aber stets
davon, dass eine fachgerechte Ausfiihrung
ohne Anderung des Konstruktionsprinzips
zu erfolgen hat.

Als kritisch zu sehen war hier, dass die
Schlitzungen kurz Uber dem Anschluss
zwischen Wand und Bodenplatte erfolg-
ten. Wenn dieser Anschlussbereich beim
Fugen- und Betoneinbau nicht fachgerecht
umhillt wird, stellt er eine wesentliche Feh-
lerquelle bei WU-Konstruktionen dar. Bei
Elementwanden gilt dies umso mehr, da
der Beton zwischen den beiden Fertigteil-
platten, die in der Regel eine Dicke von nur
40 bis 70 mm aufweisen, vor Ort einge-
bracht wird.
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Im vorgestellten Beispiel waren die Schlit-
ze nicht fachgerecht verschlossen worden.
Sichtbar waren zahlreiche Fehlstellen. Wei-
terhin wurde die Verwendung von Gips-
spachtel als kritisch angesehen, da dieses
Material dazu neigt, Feuchtigkeit aufzu-
nehmen. Die WU-Richtlinie sieht das Ver-
schlieBen von Fehlstellen und Rissen vor,
wenn Feuchtigkeit eindringt. Dazu wird
auf die DAfStb-Richtlinie ,Schutz und In-
standsetzen von Betonbauteilen” [5] zu-
ruckgegriffen. Da die hergestellten Schlitze
,Fehlstellen” darstellten, auch wenn keine
Feuchtigkeit durchdringt, hatten die Fest-
legungen der Instandsetzungsrichtlinie be-
rucksichtigt werden mussen. Darin werden
zum SchlieBen von Fehlstellen in Betonbau-
teilen Mortel und Betone vorgegeben. Bei
deren Verwendung und dem fachgerech-
ten SchlieBen kann von einem dauerhaften
Bauteil ausgegangen werden.

Fazit: Aus einem mangelfreien wurde ein
mangelbehaftetes Bauteil. Eine ausreichen-
de Planung im Hinblick auf die Nutzung der
Kellerrdume hatte eine mangelfreie Aus-

fUhrung erméglicht. Werden z. B. Fehlstel-
len und Risse zu einem spéateren Zeitpunkt
geschlossen, sind diese qualitats- und
fachgerecht zu verschlieBen, so dass kein
Wasserdurchtritt moglich ist. Stets sind die
aktuellen Regelungen zur Instandsetzung
von Betonbauteilen zu beachten.

Fall 2: Tiefgarage mit ,,wasserdurchlas-
siger” Bauweise

In der Tiefgarage eines Wohnhauses
konnte der Laie bereits im Zuge der ers-
ten Nutzung nach Regenfallen feststel-
len, dass die Dichtigkeit des Bauwerks
in bestimmten Bereichen nicht gegeben
war. Deshalb wurden, so wie es die WU-
Richtlinie vorsieht, an den wasserdurch-
lassigen Bereichen Injektionsarbeiten
durchgefuhrt. Nach kurzer Zeit stellte sich
der alte Zustand wieder ein. Nicht nur im
Anschlussbereich zwischen Bodenplatte
und Waénden trat das Wasser durch die
Bauteile, sondern nun auch durch die Kel-
lerfenster. Der vorgefundene Zustand ist
im Bild 4 zu sehen.

In den Baugrunduntersuchungen wurde zur
standigen Trockenhaltung des Gebaudes
aufgrund des anstehenden schwer durch-
lassigen Geschiebelehms eine Abdichtung
nach der damals gultigen DIN 18195-9
oder eine andere Art der Abdichtung bzw.
Bauweise gegen aufstauendes Sickerwasser
empfohlen. Fur die Bauausfihrung wurde
eine ,WeiBe Wanne"” gewahlt und berech-
net. Hinsichtlich der Beanspruchung wurde
wegen des moglichen driickenden Wassers
die Klasse 1 sowie die Nutzungsklasse B ge-
wahlt. Die Ausfihrung erfolgte mit Halbfer-
tigteilen, die eine Dicke von 240 mm auf-
wiesen und vor Ort mit einem Kernbeton
gefullt wurden. Gewahlt wurde fir diesen
Fall ein C25/30, da in der Ausfuhrungspla-
nung nur die Expositionsklassen XC4 und
XF1 angeben wurden. Es war zu vermuten,
dass tatsachlich nur ein C25/30 als Kernbe-
ton verwendet wurde. In dem vorliegenden
Fall hatte ein Beton mit einem w/z-Wert von
0,55 verwendet werden mussen. Eingebaut
wurden nach der Dokumentation zudem
Fugenbleche an den Bauteilibergdngen Bo-
denplatte/Wand. Eine weitere Abdichtung

Anzeige

Fugenabdichtung innerhalb von WU-Beton

Fur die Abdichtung von Bauteilen mit bah-
nenférmigen und flussig zu verarbeiten-
den Abdichtungsstoffen im erdberthrten
Bereich gilt seit Juli 2017 die DIN 18533.
Neben dieser Konstruktionsnorm existiert
die DAfStb-Richtlinie fir wasserundurch-
l&ssige Bauwerke aus Beton als eigenstan-
diges Regelwerk. Die WU-Richtlinie be-
schreibt die Planung und Ausfuhrung von
Betonbauteilen, die ohne zusatzliche Ab-
dichtung fur alle Wassereinwirkungsklassen
wasserundurchlassig sind. Innerhalb von
Arbeitsfugen werden in der Regel innen lie-
gende Fugenabdichtungen eingebaut und
sind somit im Nutzungszustand nicht mehr
zuganglich. Im Schadensfall kénnen die
betroffenen Fugenbereiche nur noch durch
auBere MaBnahmen nachtraglich instand
gesetzt werden.

Eine solche SanierungsmaBnahme kann mit
der vollflachig selbstklebenden, dauerelas-

tischen Elastomerbahn Resitrix SK W des
Herstellers Carlisle CM Europe durchge-
fihrt werden. Der speziellen Anwendung
liegt ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis zugrunde. Die streifenférmige
Abdichtung wird auf dem trockenen und
grundierten Untergrund selbstklebend und
dabei standfest mittig oberhalb des Fugen-
verlaufs angeordnet. An den beiden Flan-
kenbereichen werden die Streifen zusatz-
lich mit HeiBluft in einer Breite von 5 cm
aufgeschweilt. Der Betonuntergrund muss
vorher abgeschliffen werden, um einen
glatten und sauberen Untergrund mit einer
Rautiefe von maximal 1,5 mm zu schaffen.
Auch innerhalb von Kehlbereichen verlau-
fende Fugen kénnen dauerhaft abgedichtet
werden. Die beschriebenen MaBnahmen
sind fur alle Wasserbeanspruchungsklas-
sen mit einem maximalen Wasserdruck
von 2 bar (20 m Wassersaule) geeignet.
In gleicher Weise kénnen Ubergdnge von
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Bauteilen, die zuvor mit Resitrix Dichtungs-
bahnen abgedichtet wurden, auf Bauteile
aus WU-Beton abgedichtet werden. Sol-
che Ubergénge kénnen namlich nach DIN
18533 mit bahnenférmigen Abdichtungs-
stoffen nicht bei Druckwasserbelastung
hergestellt werden. [ ]

Abdichtung von Arbeitsfugen innerhalb
einer WU-Betonkonstruktion mit RESITRIX®
SK W Full Bond
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erfolgte im AuBenbereich im erdberthren-
den Bereich nicht.

Halbfertigteile werden im Fertigteilwerk in
hoher Qualitat hergestellt, doch die Aus-
fUhrung vor Ort erweist sich oft als schwie-
rig. Zum Beispiel wird der Anschluss zur
Bodenplatte nicht dicht, da Fehlstellen vor-
handen sind (z. B. weil Fugenbleche nicht
ausreichend mit Beton umhdullt werden),
die Betonmischung nicht verdichtet oder
sich der Beton mit einer Fallhéhe von mehr
als 1 m entmischt.

Schon augenscheinlich war hier gut erkenn-
bar, dass die vereinbarte Nutzungsklasse
B nicht vorlag. Es zeichneten sich Wasser-
perlen an der Betonoberflache ab, und es
bildeten sich Wasserpfitzen am Boden der
Tiefgarage nach dem Wasserdurchtritt im
Anschlussbereich. Die Pfutzenbildung war
nicht auf die eingetragene Feuchtigkeit
durch die Fahrzeuge zurtickzufthren.

Seitens der Nutzer wurde auf eine Ursa-
chenuntersuchung verzichtet und der Auf-
trag zum Verpressen der Undichtigkeiten
ausgelost. Dies geschieht nun in regelma-
Bigen Abstanden.

Fazit: Die Hinweise aus den Baugrund-
untersuchungen sind stets zu berUcksich-

Bilder: © Monika Helm

(4) Wasserundurchléssige Tiefgarage nach
Abdichtungsarbeiten

(5) Bewehrungslage einer massigen dichten
WU-Bodenplatte
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tigen und eventuell noch detaillierter zu
untermauern bzw. zu hinterfragen. Bei
Elementwanden mit vor Ort eingebrach-
tem Beton ist auf eine fachgerechte Aus-
fihrung zu achten, dies bedeutet, dass
der richtige Beton gewahlt und dieser so
eingebaut wird, dass eine Einbindung der
Abdichtungselemente gewahrleistet wird.
So soll die Dichtigkeit der Konstruktion
unabhangig von der Nutzungsklasse er-
reicht werden. Bei auftretenden massiven
Wasserdurchtritten sollten Bauwerksunter-
suchungen durchgefthrt werden, um die
Fehlstellen zu erfassen. Die Instandsetzung
sollte qualitatsgerecht ausgefiihrt und nicht
als eine wiederkehrende MaBnahme be-
trachtet werden. Diese ist nicht Inhalt einer
standigen Wartung.
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Fall 3: Bodenplatte mit besonderen An-
forderungen

Im vorliegenden Beispiel lag ein Baugrund
vor, der ausgetauscht wurde. Aus Sicher-
heitsgriinden wurde die Verwendung eines
flussigkeitsdichten Betons nach der DAfStb-
Richtlinie [6] verlangt, so dass ein Eindringen
von wassergefdhrdenden Stoffen durch den
Beton und die Konstruktion nicht moglich
wird. Bei der Ausflihrung des Kellers wurde
auf eine Abdichtung von auBen verzichtet.

Neben der ausgefuhrten WU-Konstruktion
wurde ein flussigkeitsdichter Beton mit der
Druckfestigkeitsklasse C45/55 bzw. C50/60
verwendet. Die Bodenplatte wies eine Dicke
von 80 ¢cm auf, so dass die Anforderungen
an ein massiges Bauteil vorlagen. Ein Aus-
schnitt der Bewehrungslage des Kellers ist in
Bild 5 zu sehen. Allein aus der Bewehrungs-
lage ist erkennbar, dass sich ein Betonein-
bau als schwierig erweisen wird. Inwieweit
die hohe Druckfestigkeitsklasse notwendig
war, konnte nicht nachvollzogen werden.
Denn solch hohe Druckfestigkeiten fihren
verstarkt zu Rissbildung im Beton.

Fazit: Das Beispiel zeigt, welche Anforde-
rungen gleichzeitig auftreten kénnen und
bertcksichtigt werden massen.
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